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„C” szintvizsga feladat 
 

Gumiminta olajállóságának meghatározása 
 
 

Szintvizsga javasolt időpontja: február hónap 
 
A leírás és a jegyzőkönyv alapján a tanuló végezze el duzzasztást, a szakítási vizsgálatot, 

számítsa ki az eredményeket, minősítse a mintát. 

Segítségül használható a gépek, berendezések gépkönyve, használati, mérési utasításai.  

 

Követelményszint:  

A tanuló el tudja végezni a minta kivágás, minta előkészítés műveletét. 

El tudja végezni a megadott hőmérsékletű duzzasztás műveletét. 

A tanuló végezze el szakítási műveleteket. A mért adatok alapján el tudja végezni a 

számításokat, a minta minősítését. 

 
Szerszámjegyzék: 

 Szakítógép (nyúlásmérésre is alkalmas) + kezelési utasítás 

 Mérőszalag  

 Tolómérő 

 Vastagságmérő 

 Minta kivágó 

 Vágó eszközök 

 Vonalzó 

 Számológép 

 Elektromos melegítőlap 

 Főzőpohár vagy fazék a duzzasztáshoz 

 Hőmérő 

 Csipesz 

 Stopperóra 

 

Anyagjegyzék:  

 Vulkanizált gumilemez 

 Jelölőkréta vagy jelölőtoll 

 Ásványolaj a duzzasztáshoz 
 Papírtörlő 


